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Dai residui agricoli e forestali al biochar

Le prospettive d’uso del biochar in 
relazione alla normativa

Prof. Angela Lo Monaco

La normativa in vigore

• Fino al 2015 non si parla di biochar

• Nel 2015 il biochar viene ufficialmente incluso tra gli ammendanti
ammessi in agricoltura in virtù dell’ Aggiornamento degli allegati 2,
6 e 7 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 «Riordino e
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (15A06176) (GU Serie
Generale n.186 del 12-08-2015 (per iniziativa ICHAR)

• Nel 2016 vengono fissati i parametri chimico-biologici per IPA (16
molecole) < 6 mg/kg s.s.) PCB (< 0,5 mg/kg s.s.) Diossine (< 9 ng/kg)
(GU Serie Generale n. n. 188 del 12/08/2016)
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Approccio conservativo 
Attenzione nei confronti della salute del suolo, estromettendo matrici 
possibili apportatrici di inquinanti e sostanze indesiderate:

• Il BIOCHAR include tra i materiali impiegabili per la produzione 
PRODOTTI E RESIDUI VERGINI DI ORIGINE VEGETALE provenienti da 
agricoltura e selvicoltura

• ESCLUDE DI FATTO I RIFIUTI e qualsiasi materia organica di origine 
animale

• Inoltre, sono posti limiti stringenti su metalli pesanti (comunque già in 
essere per tutti gli ammendanti a norma di legge), idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB) e diossine, nonché la necessità di 
testare l’eventuale fitotossicità del biochar con uno specifico biosaggio

L’allegato 2 Ammendanti del decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 è così codificato nel 2015 
e nel 2016 (GU n.186 del 12/06/2015 e n.188 del 12/08/2016 )

Pozzi, A., & Valagussa, M. (2020). La normativa sul biochar e le prospettive d’uso. Ecoscienza, 2, 38-39. 

2016

Max contenuto di 
Metalli in ammendanti 
(mg/kg s.s)
Piombo totale 140 
Cadmio totale 1,5 Nichel 
totale 100 
Zinco totale 500 
Rame totale 230 
Mercurio totale 1,5 
Cromo esavalente tot. 0,5
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Caratteristiche del biochar secondo 
il decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 e successive modifiche

I produttori italiani sono quindi dal 2015 autorizzati a commercializzare il Biochar che 
risponde alle specifiche di legge
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Apertura all’agricoltura biologica 

• Il 18 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea il Reg. UE 2019/2164 che integra gli allegati del 
Reg. CE 889/08 relativo alla produzione biologica (regolamento FPR)

• Tra i fertilizzanti utilizzabili in agricoltura biologica è stato incluso il 
biochar, oltre ai gusci di molluschi, gusci d’uovo e acidi umici e fulvici

• Il regolamento è entrato in vigore il 7 gennaio 2020 (ventesimo 
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea)

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007
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• Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che 
stabilisce norme relative alla messa a 
disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti 
dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 
1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il 
regolamento (CE) n. 2003/2003

• Essendo un regolamento generale, è entrato in 
vigore, senza necessità di recepimento

• Vengono mantenute le legislazioni nazionali.

Regolamento (UE) 1009 
5 giugno 2019

Entra in vigore il 
16 luglio 2019

Si applica dal 
16 luglio 2022

Abroga il regolamento 
(CE) n. 2003/2003

Questo vuol dire che la legge 
nazionale non permette la 
marcatura CE del prodotto 

La normativa europea sui fertilizzanti
Regolamento 1009/2019

Categorie dei materiali costituenti CMC 14: MATERIALI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE

NON SI PARLA DI BIOCHAR
Il processo di conversione termochimica avviene in condizioni in cui l’ossigeno è un fattore limitante in modo da raggiungere
una temperatura di almeno 180 °C per almeno due secondi nel reattore.
Materiale organico in ingresso
a) gli organismi viventi o morti o parti di essi, non trasformati o trasformati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici, per 
dissoluzione/flottazione/estrazione in acqua, ad eccezione (*):
— dei materiali provenienti dai rifiuti urbani misti,
— dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio, e
— dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
1069/2009;
b) i rifiuti vegetali dell’industria alimentare e i rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta, se non sono modificati 
chimicamente;
c) i residui della produzione di bioetanolo e biodiesel, direttiva 2009/28/CE derivanti dai materiali di cui alle lettere a), b) e d);
d) i rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte ai sensi dell’articolo 3, punto 4), della direttiva 2008/98/CE , 
diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1069/2009; 
e) gli additivi per la pirolisi o la gassificazione non superiori al 25 % della materia fresca del materiale in entrata totale
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Categorie Materiali costituenti 14 (CMC14):
Materiale da pirolisi e gasificazione

Confronto fra 
la normativa 
italiana e 
quella 
europea  

Modoficato da presentazione di Massimo Valagussa « BIOCHAR≫ utilizzo e nuove prospettive del Biochar 29 - 30 Giugno 2020 Seminario PSR 2014-2020 Regione del Veneto – TI 2.3.1 – Formazione dei consulenti  

Reg. UE 1009/2019  
CMC 14

Proprietà considerate nella normativa nazionale 
ma non previste dalla norma europea
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CMC14 Materiale da pirolisi e gasificazione

Confronto tra le 
certificazioni, la 
normativa italiana ed 
europea  

Estratto da presentazione di Massimo Valagussa « BIOCHAR≫ utilizzo e nuove prospettive del Biochar 29 - 30 Giugno 2020 Seminario PSR 2014-2020 Regione del Veneto – TI 2.3.1 – Formazione dei consulenti  

La certificazione

• Gli standard volontari possono certificare un processo, un prodotto 
una prestazione, «valorizzando» l’elemento certificato 

• Gli standard di riferimento possono essere obbligatori o volontari

• Se manca una legislazione di riferimento gli standard di certificazione 
possono essere un utile strumento di valutazione
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IBI standard
 Canada 
 USA

Biochar
Quality 
Mandate European Biochar

Certificate

Standard Volontari

• IBI (USA CAN) Standards International Biochar Initiative
certifica prodotto biochar per uso nel suolo 

• EBC (EU) European Biochar Certificate 
certifica processo produttivo, biomasse, biochar per uso nel suolo

• BMQ (UK) Biochar Quality Mandate
certifica un sistema: sostenibilità del processo delle biomasse del 
prodotto da usare nel suolo

• MVVB (IT) Marchio Volontario di Valorizzazione del Biochar soci ICHAR
certifica prodotto biochar da biomassa vegetale 
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International Biochar Initiative
IBI Standards

Definizione di Biochar secondo IBI:

Il biochar è un materiale solido ottenuto dalla conversione termochimica della biomassa in un ambiente limitato 
di ossigeno

Il documento IBI Biochar Standards ha lo scopo di stabilire una definizione comune per biochar e metodi 
di test e misurazione standardizzati per proprietà fisico-chimiche selezionate dei materiali biochar, destinati 
ad un uso nel suolo. 

La produzione di biochar deve essere conforme ai requisiti normativi e ai trattati locali e internazionali che 
regolano i processi termici, la produzione di emissioni volatili e di particolato e il trasporto di merci.

Sono previste

3 classi qualitative in relazione al contenuto di carbonio

Non si certificano:

• tecnologia, processi, prodotti contenenti biochar

• e nemmeno sostenibilità e bilanci gas serra
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IBI Standards
• Materie prime previste negli standard IBI

Qualsiasi combinazione di biomassa e diluenti (inorganici) 

contaminanti < 2%

Sono idonee materie prime di 

residui agricoli, alimentari e forestali non trasformati e lavorati

• Informazioni richieste negli standard IBI:

 Tipo e descrizione della materia prima

 Tasso di conversione della materia prima

 Luogo di raccolta della materia prima (non richiesto se certificato da un 
programma di certificazione di terza parte approvato)

Test di tre categorie
• A – proprietà di utilità di base: obbligatori
• B – Valutazioni di tossicità: obbligatorie
• C – analisi avanzata relativa al suolo: facoltativa

IBI Standards
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+

Proprietà  fisiche

La categoria di test C (miglioramento suolo) è 
facoltativa

I test dovrebbero essere eseguiti dopo il completamento della lavorazione termochimica e 
prima dell'applicazione ai suoli. 
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IBI Standards

Indicazioni sulle soglie di modifica di prodotto o di processo
• un cambiamento nella biomassa utilizzata 

variazione ≽ 10% della composizione
modifica della modalità produzione biomassa
variazione del produttore biomassa

• un cambiamento nel processo produttivo:
la temperatura di processo varia ± 50°C
Il tempo di processo varia più del 10%

I test sul biochar e la segnalazione di tutti i test di categoria A, B e C devono 
essere eseguiti:
- annualmente (B per “unprocessed feedstocks» ogni 3 anni) o
- dopo un cambiamento materiale nella materia prima o
- dopo un cambiamento materiale nei parametri di produzione termochimici

EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022

Sviluppato in Svizzera e Germania per promuovere uno standard europeo di 
certificazione volontaria di produzione di biochar
Il certificato europeo Biochar è uno standard industriale volontario in Europa.
In Svizzera, invece, è obbligatorio per tutto il biochar venduto per uso agricolo

Non solo certificazione di qualità del prodotto, ma anche di processo in una 
produzione sostenibile, con limitazione nell’uso e trasporto di biomasse 

Certificazione volontaria (da organismi accreditati)

«L'obiettivo di queste linee guida è incoraggiare e garantire il controllo della 
produzione e della qualità del biochar sulla base di processi ben studiati, 
legalmente supportati, economicamente sostenibili e praticamente applicabili.»
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EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022

Definizione

Il biochar è un materiale poroso e carbonioso prodotto dalla pirolisi della biomassa e 
applicato in modo tale che il carbonio contenuto rimanga immagazzinato come deposito di C a 
lungo termine o sostituisca il carbonio fossile nella produzione industriale. 
Non è fatto per essere bruciato per la produzione di energia.

Il biochar è prodotto dalla pirolisi della biomassa; un processo in cui le sostanze organiche 
vengono scomposte a temperature comprese tra 350°C e 1000°C in un processo a basso 
contenuto di ossigeno.

Il biochar è definito dalle sue caratteristiche di qualità, dalle materie prime utilizzate, dalla sua 
produzione sostenibile e dall'uso finale.

EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022

Condizioni di produzione
 pirolisi della biomassa a 350 °C - 1000 °C 
 in un processo termico a basso contenuto di ossigeno (<2%).
 variazione di temperatura di processo ammessa entro il 20%

Materie prime
• solo biomasse vegetali elencate in un elenco positivo in relazione a classe di applicazione
• prodotti agricoli primari coltivati in modo sostenibile, preservando il C organico del suolo
• o legno proveniente da foreste e piantagioni forestale a rotazione breve deve essere garantita 

una gestione sostenibile (Certificazione PEFC o FSC)
• Variazione della composizione ammessa entro il 20%
• additivi non sono permessi oltre il 10% s.s.(es. bentonite, lignite, argilla…)
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EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022

Sostenibilità del processo produttivo del biochar

 riutilizzo dei gas da pirolisi
 emissioni devono rispettare le norme nazionali dello Stato dove il biochar viene prodotto
 almeno il 70% del calore prodotto deve essere riutilizzato

EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022

In questo standard sono definite classi di certificazione:

EBC-Feed Plus, EBC-Feed, EBC-AgroOrganic, EBC-Agro, EBC-Urban, EBC-
ConsumerMaterials, EBC-Basic Material

 Le classi permettono una dichiarazione di ammissibilità del biochar per un determinato 
scopo in relazione a leggi, regolamenti e standard di settore pertinenti. 

 L'assegnazione a una classe di certificazione non è una dichiarazione sull'eccellenza del 
biochar, ma distingue tra biochar ammissibili o inammissibili per una forma definita di 
impiego (ad esempio, in agricoltura o edilizia). 

 Ogni applicazione, e quindi ogni classe di certificazione, ha i suoi requisiti specifici. 
 Tutte le classi di certificazione EBC hanno diritto alla certificazione C-sink.

EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022
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EBC-FeedPlus
• soddisfa tutte le normative UE ed EFTA (European Free Trade Association) 

relative all'alimentazione degli animali e alle applicazioni del suolo agricolo 
• Può essere utilizzato per tutte le operazioni di allevamento e può essere 

applicato anche al suolo.
EBC-Feed
• Il biochar con certificazione EBC-Feed soddisfa ugualmente tutti i requisiti 

del regolamento UE sui mangimi ma non quelli del regolamento UE sui 
prodotti fertilizzanti che sono in parte più severi dei regolamenti UE sui 
mangimi.

EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022

EBC-Agro e EBC-AgroOrganic
Tali biochar con soddisfano tutti i requisiti del nuovo regolamento UE sui fertilizzanti
Il certificato EBC-AgroOrganic soddisfa tutti i requisiti del regolamento della Commissione 
europea sulla produzione biologica.
Allegati specifici consentono di certificare il biochar per paesi che richiedono specifiche:

La Svizzera richiede la certificazione secondo EBC-AgroOrganic, ha soglie S16 EPA 
IPA più basse e consente solo la biomassa legnosa come materia prima per la 
pirolisi (vedi allegato svizzero).
La Germania attualmente richiede un contenuto minimo di carbonio dell'80% 
per il biochar che deve essere prodotto da legno non trattato. 
La Svezia ha definito limiti al di là del regolamento dell'UE e dell'EBCAgro, che 
sono coperti dall'allegato svedese dell'EBC. 

Le rispettive specifiche e valori limite vengono continuamente adattati per allinearsi allo 
sviluppo in corso della legislazione europea pertinente e ai progressi scientifici. 
(aggiornamento standard e allegati)

EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022
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EBC-Urban 
fornisce uno standard per l'uso del biochar in ambiente urbano.

Il rischio principale di tutti questi usi è la contaminazione delle acque sotterranee e 
superficiali e la sicurezza sul lavoro, che la certificazione EBC-Urban previene 
efficacemente. 

EBC-Urban può inoltre essere utilizzato per la bonifica di suoli, sedimenti o acque 
sotterranee inquinati, la produzione di piante ornamentali e vivai per specie non alimentari.

Poiché l'uso urbano del biochar non è soggetto alla legislazione agricola, il biochar
certificato EBC-Urban non deve essere utilizzato come ammendante per la produzione 
di alimenti o mangimi in orti urbani o comunitari urbani o in progetti di giardinaggio 
domestico.

EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022

EBC-ConsumerMaterials
è destinato al biochar da utilizzare in prodotti che possono entrare in contatto diretto con la 
pelle dei consumatori o prodotti alimentari. 

Tuttavia, questo non include prodotti medici e sanitari o cibo. 

Il biochar deve essere incluso nei prodotti di consumo in modo tale che non venga rilasciata 
polvere di carbone a causa dell'uso del prodotto.

Esempi potrebbero essere tazze da caffè da asporto, custodie di computer in plastica, 
spazzolini da denti, tappeti, tessuti, vasi da fiori, tubi di acqua dolce, ecc.

Il Biochar certificato EBC-ConsumerMaterials non deve essere utilizzato in agricoltura o in 
altre applicazioni del suolo come la piantumazione di alberi urbani, la bonifica di aree 
inquinate o la bonifica di miniere.

EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022
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EBC-BasicMaterials
garantisce biochar prodotto in modo sostenibile, che può essere utilizzato nell'industria di 
base come la produzione di materiali da costruzione, asfalto per costruzioni stradali, 
elettronica, scarichi fognari e materiali compositi come sci, barche, automobili... 

EBC-BasicMaterials non deve essere venduto direttamente a clienti privati (B2C) ma viene 
scambiato esclusivamente ad altre aziende (B2B) dove può essere garantita una 
manipolazione adeguata (ad es. evitare la generazione di polvere, protezione delle vie 
respiratorie, evitare il contatto con la pelle).

Il Biochar certificato EBC-BasicMaterials non deve essere utilizzato in agricoltura o in altre 
applicazioni del suolo come la piantumazione di alberi urbani, la bonifica di aree inquinate o 
la bonifica di miniere.

EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate - Guidelines for a Sustainable Production of Biochar.' Carbon
Standards International (CSI), Frick, Switzerland. (http://european-biochar.org). Version 10.2 from 8th Dec 2022

Biochar Quality Mandate 
(BQM)

Processo di certificazione
promosso e sviluppato dall’UK Biochar Research (BRC) Centre  e dall’Universita di Edinburgo
(in collaborazione con altri enti e agenzie)
Dopo una prima versione pubblicata per consultazione e stata emessa la “Version 1.0” del 
14/07/2014

La versione 1.0 del Biochar Quality Mandate (BQM) si concentra solo sull'uso del biochar come 
aggiunta al suolo, anche se esistono possibilità di uso più ampie

• Il BQM fornisce i criteri in base ai quali un biochar sicuro da usare e di buona qualità può essere 
prodotto da materiali di scarto e da biomassa vergine. 

• Il BQM fornisce una metodologia per la valutazione ambientale e i rischi per la salute e la 
sicurezza sul lavoro del biochar come ammendante del suolo

• Certificazione volontaria
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Biochar Quality Mandate 
(BMQ)

Definizione
Il biochar è definito come "un materiale solido ottenuto dalla conversione termochimica di 
biomassa di origine sostenibile in un ambiente con ossigeno limitato utilizzando processi puliti e che 
viene utilizzato per qualsiasi scopo che non comporti la sua rapida mineralizzazione in CO2"

Requisiti per il biochar a marchio BQM :
• non deve essere pericoloso (basso livello contaminanti)
• deve contenere minimo il 10% di “stable carbon” in massa sulla sostanza secca
quota che si stima possa rimanere nel suolo “UK” dopo 100 anni)
• LCA (Ciclo vita o Life Cycle Assessment) deve restituire un bilancio del carbonio  favorevole
• conservare in forma stabile almeno il 30% del carbonio organico presente nella materia prima

Il marchio BQM NON assicura il miglioramento delle proprietà del suolo
Ciò che distingue il BQM dalla guida IBI e dall'EBC è che si concentra sui requisiti normativi specifici di sviluppatori,
produttori, utenti e autorità del Regno Unito, pur adottando soglie delle altre linee guida viste

Biochar Quality Mandate 
UK (BMQ)

Processo di Produzione
• diverse tecnologie ammesse
• efficienza energetica del processo 
• limiti per le emissioni (clean biochar production)

emissioni visibili non superiori al dieci 
percento (10%) di opacità, no fumo scuro
<680 g/h di particolato
<100 g/h sostanze organiche volatili (VOCs)
<800 g/h CO
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Biochar Quality Mandate 
UK (BMQ)

Feedstocks
• solo materie prime da biomassa
• materiali contaminanti (rocce, plastica, vetro ecc): < 0,25% s.s.
• materiale inorganico (aggiunte minerali) va dichiarato come componente se > 10% s.s.
• indicazione se la biomassa e un rifiuto o no 
• il Biochar prodotto da rifiuto e classificato come rifiuto: se rispetta le proprietà BQM, non 

e più rifiuto e chiude il ciclo

Biochar Quality Mandate 
UK (BMQ)

Sostenibilità della biomassa
• monitoraggio dell’origine della biomassa (including chain of custody)
• verifica della gestione sostenibile 

La biomassa non deve essere prodotta su terreni con un elevato valore di biodiversità o elevati stock di carbonio
La biomassa deve essere prodotta in modo responsabile seguendo buone pratiche agricole o forestali
devono essere garantite condizioni di sicurezza per i lavoratori
la produzione di biomassa non deve violare i diritti del lavoro umano oi diritti sulla terra

• legalità
La produzione di biomassa deve avvenire in conformità con tutte le leggi regionali e nazionali applicabili e deve 
seguire i trattati internazionali pertinenti
Evidenze di buona gestione del sito e del rispetto della normativa 

• verifica di una riduzione dei gas serra rispetto ad altro uso della biomassa
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Biochar Quality Mandate 
UK (BMQ)

Proprietà del biochar

Parametri obbligatori:
 Elementi tossici: metalli 

pessanti e tossicità per 
gli animali

 Inquinanti organici (PAHs
= IPA) policlorobifenili 
(PCB) e Diossine

 pH
 umidità
 Carbonio organico e C 

totale, 
 Idrogeno
 Carbonio stabile

Campionamento: 
BS-EN 12579 
(substrati e 
ammendanti)

Biochar Quality Mandate 
UK (BMQ)

Proprietà del biochar opzionali 1
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Biochar Quality Mandate 
UK (BMQ)

Proprietà del biochar opzionali 2

Biochar Quality Mandate 
UK (BMQ)

Proprietà del biochar opzionali 2
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Limiti ammissibili di sostanze tossiche secondo la classe qualitativa

Biochar Quality Mandate 
UK (BMQ)

Tali test sono condotti  secondo il programma di campionamento

Biochar Quality Mandate 
UK (BMQ)

Tali test sono condotti  secondo il programma di campionamento

Qualsiasi biochar di qualità testato per queste sostanze tossiche deve 
rispettare i limiti massimi consentiti elencati nella Tabella 5.
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Biochar Quality Mandate 
UK (BMQ)

Uso del biochar
• Nessuna limitazione per qualità “high grade”
• Limitazioni d’uso per qualità “standard grade”

 verifica proprietà suolo e livello contaminanti
 verifica del quantitativo massimo di biochar utilizzabile al fine di mantenere i livelli di contaminazione del suolo
 entro i limiti di legge

(il documento fornisce metodi di calcolo)

L'Associazione Italiana Biochar - ICHAR nasce nel 2009 con lo scopo di
promuovere soluzioni, tecnologie, studi avanzati, attività dimostrative e
progetti educativi finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti
in atmosfera attraverso l’uso di BIOCHAR e comunque di biomasse vegetali e
di tutti i loro sottoprodotti.
Soci ICHAR sono
Istituti di ricerca 
Produttori di biochar
Amministrazioni pubbliche 
Agricoltori, associazioni ed industrie del settore agroalimentare
Associazioni per l’agricoltura biologica

MVVB (IT) Marchio Volontario di Valorizzazione del Biochar
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Restrizione ai limiti del decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 e successive modifiche
MVVB (IT) MVVB (IT) PLUS

MVVB (IT) Marchio Volontario di Valorizzazione del Biochar

La situazione del biochar in Italia
valore e mercato

Dai residui agricoli e forestali al biochar
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Il biochar
autorizzato in 
Italia (aggiornato 
al 22 ottobre 
2020)

• Dimensioni del mercato in Italia
• Il mercato del biochar in Italia, seppur ancora molto giovane, è in crescita
• Il trend favorevole si rileva dal numero di iscrizioni al registro dei 

fertilizzanti
• È difficile stimare un volume di produzione totale, comunque ancora 

limitato (qualche centinaio di tonnellate!)
• Il prezzo del biochar, in assenza di un mercato consolidato in cui domanda e 

offerta si equilibrano, è oggi tendenzialmente alto
• ...in conclusione: il „biochar“ è sempre attuale, produzioni ancora 

limitate, prezzo alto
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Informazioni riportate in etichetta Prezzo al pubblico
€ 12,90

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

100% naturale.

• Fertilizzante a lenta 
cessione, derivante dalla 
conversione pirolitica del 
legno vergine.

• Grazie alla sua porosità 
trattiene acqua e sostanze 
nutritive e le trasferisce 
lentamente alla pianta.

• Ha un effetto ammendante 
del suolo.

• Permette di ridurre le 
irrigazioni e contrasta 
l’aridità del suolo.

•L'applicazione in terreni 
limosi e argillosi ne migliora 
l'aerazione e riduce la 
compattazione.

• Aumenta la sostanza 
organica del suolo.

Prezzo al 
pubblico
16,64€
(8,32  €/kg)
(3.33 €/l)
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Dai residui agricoli e forestali al biochar

Grazie

LOGO PARTNER 
(1x3,5 cm)

Evento finale di condivisione dei risultati del GO CARTER Rovigo, 23 giugno 2022

BIOCHAR E PIOPPICULTURA

Utilizzazione di 
fine turno del 

pioppeto

Piantagioni 
di pioppo 

Residui legnosi Produzione 
biochar

Produzione 
biochar

Mercato 
ammendanti
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