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Presentazione dei risultati del progetto

Carbone di Legno

Il carbone di legno è un tipo di carbone prodotto a partire da materia
vegetale che subisce un lento processo di pirolisi: la legna, sottoposta a
temperature di 300-400°C in presenza di scarso o zero ossigeno, perde la
sua umidità e si carbonizza, evitando di bruciare completamente e
assumendo le proprietà che rendono il carbone così speciale.
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Nel processo di pirolisi si ha la trasformazione di un combustibile a bassa densità
energetica (3.000-4.000 kcal/kg) in un altro con contenuto energetico più
elevato (8.000-10.000 kcal/kg).

Il processo si realizza , in quasi totale assenza di ossigeno, con temperature tra i
400 ed 800°C per cui le molecole delle sostanze organiche si trasformano in
composti più semplici.

I prodotti della reazione sono:

 carbone vegetale (Carbon black o char) 20-30% (in peso)
Frazione solida

 olio combustibile (Pyro-oil) 40-60% - Frazione liquida oleosa

 Gas 5-10% - Frazione gassosa a medio potere calorifico

Pirolisi

Carbone Vegetale e Biochar
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BIOCHAR

biochar = bio + char
(biological + char da charcoal inglese carbonella)

È un neologismo che indica un materiale carbonioso ottenuto dalla pirolisi della
biomassa

Il termine Bio sottolinea l’origine biologica, distinguendo da plastica carbonizzati
o altri materiali di origine non biologica

L’assenza di una Direttiva Europea univoca che disciplini esattamente cosa si
definisce per biomassa e per pirolisi contribuisce a definire come biochar molte
matrici diverse tra loro con conseguenti ripercussioni sull’applicabilità
agronomica e non.

I BIOCHAR SONO TUTTI DIVERSI!!!!!
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LA NORMATIVA ITALIANA 
D.LGS. 75/2010, ALLEGATO 2

Il Biochar in Italia è UN AMMENTANTE

ICHAR  Associazione Italiana Biochar e il Mipaaf
definiscono così il Biochar
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Proprietà del Biochar

Ma da dove nascono «magiche proprietà» del Biochar?

Molti di questi effetti sono dovuti alle sue caratteristiche:

• FISICHE

• CHIMICHE

Caratteristiche del BIOCHAR

Caratteristiche fisiche

• Superfice specifica
• Porosità
• Densità

Caratteristiche chimiche

• CSC
• pH
• Contenuto in Carbonio
• Contenuto in macro e micro elementi
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MIGLIORAMENTI DELLE PROPRIETÀ FISICHE
• struttura meccanica
• porosità ed areazione
• capacità di ritenzione idrica

MIGLIORAMENTI DELLE PROPRIETÀ CHIMICHE
• aumento del ph nei suoli acidi
• capacità di scambio cationica ed anionica
• apporta alcuni nutrienti e diminuisce la lisciviazione di quelli presenti/apportati al suolo
• maggior efficienza del ciclo dell’azoto
• apporto di carbonio di matrice organica, recalcitrante
• habitat ideale per lo sviluppo di microrganismi

MIGLIORAMENTI DELLE PROPRIETÀ BIOLOGICHEGLI EFFETTI SULLA “FERTILITÀ 
BIOLOGICA” DEL SUOLO 

Risultano strettamente correlati sia alle proprietà fisico-chimiche del biochar, sia all’influenza
positiva che l’apporto di biochar ha sulla fertilità fisica del suolo.

In merito alle dosi di utilizzo i dati disponibili sono alquanto eterogenei, dato che la quantità ottimale
dipende dal tipo di biochar utilizzato, dalle caratteristiche pedologiche e climatiche del sito di
intervento, dalla coltura prevista.

Biochar ed utilizzi
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GIARDINAGGIO

AGRICOLTURA
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Biochar e Carbone Attivo

Il carbone vegetale di legna è un carbone attivo proprio per le
caratteristiche di produzione, la cui attivazione aumenta se
frantumato o polverizzato.

Carbone Attivo

Esistono altri metodi di produzione del carbone attivo: 
- attivazione chimica: si usa generalmente per segatura e torba ed è basata sull'azione 
deidratante di alcuni composti chimici
- attivazione a gas: viene usata una miscela gassosa di O e CO2. 
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Esistono più di 100 tipi di carbone attivo per diversi tipi di applicazione:

• Carbone attivo granulare (GAC)
• Carbone attivo estruso (pellet)
• Carboni attivi in polvere (PAC)
• Carboni attivi che hanno subito lavaggio acido
• Carboni attivi con elevato grado di purezza
• Carboni attivi impregnati per applicazioni speciali

Tipi di Carbone Attivo

Ulteriori utilizzi del 
Carbone Vegetale
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Decolorazione

Industria agro-alimentare per decolorazione e 
deodorazione del vino, aceto, succhi di frutta

Trattamento degli avvelenamenti come
adsorbente delle tossine (Codice ATC: A07BA01)
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Processi di industrie chimiche, industrie manifatturiere con
emissioni di solventi (industrie che impiegano vernici,
industrie grafiche, lavanderie a secco, sgrassaggi dell'industria
meccanica, industria delle fibre, gomma e cuoi artificiali…)

Trattamento delle acque reflue industriali,
potabilizzazione acqua, filtrazione aria

Il carbone vegetale viene utilizzato come integratore alimentare in grado di
assorbire i gas addominali. La sua azione benefica si estende a tutto
l’apparato digerente dal momento che aiuta la digestione e contrasta i
sintomi della gastrite, dell’acidità di stomaco e del reflusso

gastroesofageo.

Industria erboristica e farmaceutica
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Industria cosmetica

Industria alimentare
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Industria alimentare

Mangimistica
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Mangimistica

Bioedilizia
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Lettiere, indumenti tecnici, deumidificatori

Altre applicazioni dei «residui» del 
processo di carbonizzazione………..
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L’affumicamento degli alimenti ha costituito sin
dall’antichità un valido metodo di conservazione
degli alimenti che permetteva, in associazione ad
altre tecniche quali la salagione e l’essiccazione,
di aumentare la conservazione dei prodotti
alimentari.

AFFUMICATURA
Il FUMO è il prodotto della combustione lenta ed
incompleta del legno, in assenza di fiamma ed in
atmosfera povera di ossigeno

AFFUMICATURA
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Tecniche moderne di affumicatura

Il fumo liquido si ottiene tramite tecniche di condensazione e/o
estrazione del fumo di legna e si utilizza per
aspersione/immersione/spraizzazione dell’alimento
oppure incorporamento nella massa durante la fase di
lavorazione o, infine, per iniezione negli impasti.

Fumo liquido
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Fumo liquido

Grazie per l’attenzione
venanzi@unitus.it
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